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O
rmai sono circa 200 i beni di consumo comunemente

reperibili sul mercato che possono essere considerati

come ottenuti attraverso materiali che sfruttano le

peculiari proprietà della materia quando questa viene

ridotta in dimensioni nanometriche [1].

Tutti i settori produttivi ne sono interessati: dalla salute al settore

tessile, all’elettronica, all’edilizia per finire con quello agroalimenta-

re e dei trasporti. La Tab. 1 riporta, a titolo di esempio, alcuni pro-

dotti “nanotecnologici” comunemente reperibili ed i relativi settori

industriali di riferimento.

La ragione di questo interesse ampio e trasversale dell’industria

verso il nanostato è principalmente legata all’osservazione che

materiali ridotti in forma nanometrica possono esibire proprietà fisi-

co-chimiche completamente nuove ed inattese: ad esempio il

biossido di titanio in polvere è di colore bianco, mentre sotto forma

di nanoparticelle è invece incolore e trasparente. Si è visto che

queste nuove proprietà ottiche lo rendono un candidato interes-

sante per la formulazione di nuovi schermanti per i raggi UV nelle

creme solari. Ancora il carbonio della grafite nella mina è relativa-

mente fragile, mentre il carbonio sottoforma di nanotubi è più resi-

stente dell’acciaio e più leggero. Ciò lo ha reso particolarmente

utile per la realizzazione di attrezzi sportivi.

Come è noto sono principalmente due le ragioni che rendono i nano-

materiali significativamente diversi da tutti gli altri materiali, compresi

quelli in dimensioni macroscopiche dai quali derivano. Esse sono:

1) l’elevato rapporto fra area superficiale e volume, per cui una data

massa di materiale in forma di nanoparticelle sarà molto più reatti-

va della stessa massa di materiale fatta di particelle più grandi;

2) le nuove proprietà chimiche esibite dalle nanoparticelle in virtù

degli effetti legati al confinamento quantistico della materia, feno-

meno che si evidenzia solo quando le dimensioni fisiche diventano

paragonabili a quelle dell’eccitone di Bohr per quel materiale

(generalmente per dimensioni al di sotto di 20 nm).

I processi di fabbricazione delle nanostrutture seguono general-

mente due strade opposte schematicamente riportate nella Fig. 1

[2]. La prima detta “top-down”, è quella in cui processi spesso

altamente controllati, realizzano poche strutture, o addirittura sin-

goli punti quantici, dalle proprietà fisiche ben modellabili; nella

seconda, “bottom-up”, i materiali vengono sintetizzati attraverso

processi che si autoregolano e che realizzano un elevato numero
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Fig. 1 - Le due opposte strategie per la realizzazione di nanomateriali:
bottom-up e top-down (www.wtec.org)
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di nanostrutture le cui proprietà, spesso molto singolari, sono

ancora difficili da prevedere e da descrivere teoricamente. Questo

secondo approccio è legato a processi di sintesi fisico-chimica più

vicini alle ragioni di produzione di massa dell’industria di consumo.

Di pari passo allo sviluppo ed alla messa a punto di nuovi processi

produttivi e di nuovi prodotti legati alle nanotecnologie, si sta comun-

que sempre più palesando la preoccupazione, innanzitutto legata

alla salvaguardia dei lavoratori addetti alla realizzazione delle nano-

particelle, di possibili effetti nocivi legati alle nanoparticelle stesse.

Va detto subito che questa preoccupazione ha finora pochi

riscontri sperimentali. Anzi gli unici studi che hanno, seppure

indirettamente, investigato la correlazione tra dimensione delle

particelle ed il loro grado di tossicità, eseguiti con fibre di vetro,

evidenziano piuttosto che esiste un massimo di tossicità in fun-

zione della dimensione [3]. Dunque questa preoccupazione sem-

bra più essere connessa, da un lato, alla scarsa capacità che

abbiamo di prevedere il comportamento dei sistemi nanostruttu-

rati e dall’altro alla consapevolezza dell’esistenza di precedenti

situazioni di ignoranza del rischio che hanno poi causato seri

problemi di salute pubblica piuttosto che a nozioni e conoscen-

ze specifiche (è, ad esempio, il caso dell’amianto).

Nel caso delle nanoparticelle c’è però forse un’intuitiva

preoccupazione ulteriore: le nanoparticelle sono infatti

costituite da poche decine di migliaia di atomi, sono

estremamente leggere e difficilmente potrebbero esse-

re “catturate” una volta che esse venissero inavvertita-

mente rilasciate nell’ambiente. La loro propagazione

può a quel punto verosimilmente avvenire in modo

eguale tramite l’aria, l’acqua e il suolo, con la conse-

guenza che diverse specie viventi potrebbero essere

interessate all’esposizione, entrando in questo modo

esse a far parte anche della catena alimentare. L’analisi

del ciclo di vita dei nanomateriali o dei prodotti conte-

nenti nanoparticelle, considerando gli stadi che vanno

dalla produzione, all’uso al suo smaltimento, diventa

dunque essenziale ed urgente prima che l’impiego di

questi materiali diventi ancora più ampio.

Per quanto concerne gli studi specifici sulla tossicità dei

materiali nanostrutturati, molti progetti ed attività sono

in corso. In Tab. 2 è riportata una sintesi di quelli attual-

mente in corso [4].

Dal punto di vista scientifico i lavori finora pubblicati

valutano in genere la potenziale tossicità in seguito ad

inalazione e/o ad esposizione orale e dermica. Essi

sono condotti con nanoparticelle di carbonio, silicio, ful-

Tab. 2 - Selezione dei progetti di ricerca più recenti relativi allo studio del
rischio sulla salute connesso con l’uso di nanomateriali. Da notare in questo
senso il poderoso programma varato dal NEDO

Tab. 1 - Esempi  di alcuni prodotti già reperibili sul mercato e che sfruttano per il loro
funzionamento materiali nanostrutturati



lereni, ossido di zinco, biossido di titanio, nanotubi di carbonio e

riguardano esperimenti condotti sia in vivo che in vitro.

Gli studi condotti in vivo, mediante instillazione tracheale sui topi, per

la valutazione della tossicità polmonare dei nanotubi di carbonio

suggeriscono che le lesioni polmonari sono dipendenti dalla dose e

dal tempo di contatto. Confrontando i danni ottenuti con quelli pro-

vocati da instillazioni tracheali di particelle di carbon black e di quar-

zo, la tossicità, al livello polmonare, risulta maggiore con i nanotubi

rispetto alle particelle di quarzo [5, 6]. Studi eseguiti in vitro sulla tos-

sicità dei nanotubi di carbonio, in seguito ad esposizione dermica,

hanno poi riportato una risposta infiammatoria dovuta alla localizza-

zione dei nanotubi di carbonio all’interno dei cheratinociti [7].

In seguito agli studi eseguiti sul biossido di titanio, è stato poi dimo-

strato che particelle di questo materiale in forma nanometrica pas-

sano nell’interstizio polmonare [8]. Inoltre, sempre per quanto

riguarda il biossido di titanio, Oberdörster e Bermudez hanno indi-

pendentemente dimostrato che in seguito all’inalazione di particel-

le ultrasottili si verifica un’accentuata infiammazione del tratto respi-

ratorio, maggiore rispetto a quella riscontrata in seguito all’inalazio-

ne di particelle sottili dello stesso materiale [9, 10]. Non sempre

però la tossicità delle particelle è legata alle dimensioni, come è

possibile vedere nel grafico mostrato in Fig. 2, dove si può osser-

vare che l’infiammazione polmonare evidenziata dall’aumento per-

centuale della presenza di neutrofili (PMN) dopo tre mesi di esposi-

zione, è maggiore per le particelle di quarzo dalle dimensioni di 1,6

µm (Min-U-Sil quartz) che per le particelle di quarzo dalle dimensio-

ni di 400 nm (fine quartz) e delle particelle di 50 nm (nano quartz).

In contrasto con gli studi eseguiti sul TiO2 [10], dai quali si evince

che le particelle ultrasottili di biossido di titanio hanno una tossicità

al livello polmonare più alta rispetto alle stesse particelle di taglia

sottile, in questo caso la tossicità polmonare delle particelle di quar-

zo non è legata alle dimensioni

nanometriche delle particelle

stesse ma è maggiore per le

particelle più grandi [11].

Warheit nei suoi studi ha dimo-

strato che la cristobalite provo-

ca un danno polmonare più

grande rispetto al quarzo che

provoca un danno polmonare

intermedio, mentre per il silicio

amorfo, il danno è minimo evi-

denziando così che il danno

maggiore è provocato da mate-

riali poco solubili mentre quello

minimo dai materiali più solubili

[12]. Anche negli studi eseguiti da Borm si è osservato che il silicio

amorfo, somministrato mediante instillazioni tracheali, induce poche

neoplasie polmonari probabilmente in ragione della sua alta solubili-

tà e della sua bassa biopersistenza che ne previene l’accumulo nel-

l’organismo [13]. La dissoluzione delle particelle in nanoscala,

potrebbe così determinare il loro destino sia nell’organismo che nel-

l’ambiente: le nanoparticelle insolubili potrebbero bioaccumularsi in

seguito ad esposizioni prolungate mentre per le nanoparticelle solu-

bili potrebbe essere facilitata la biotrasformazione e l’escrezione [14].

Considerando le difficoltà di prevedere la dissoluzione in sistemi

complessi quali quelli in vivo, gli studi che si propongono di misu-

rare il potenziale di dissoluzione delle particelle in funzione delle

loro dimensioni vengono generalmente effettuati riproducendo in

vitro fluidi biologici che possono contenere o meno additivi in

modo da lavorare in condizioni ideali e ben controllate.

Nel centro ENEA di Portici (Napoli) vengono comunemente utiliz-

zate nanoparticelle di silicio e carbonio, sia fabbricate in casa che

acquistate da fornitori, per realizzare sensori chimici per gas.
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Fig. 3 - Camera bianca classe 100 del centro ricerche ENEA di Portici

*
*

*** *

*
* ** *

*
*

Fine Quartz
Particles (mg/kg)

Carbonyl Iron
Particles (mg/kg)

Nano Quartz
Particles (mg/kg)

Min-U-Sil Quartz
Particles (mg/kg)

PBS

5

1

5

1

5

1

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
PMNs (percent)

24 hours
1 week
1 month
3 months
* p<0.05

Fig. 2 - Risultati degli studi effettuati mediante instillazione tracheale sui topi di particelle di quarzo di tre dimensioni
(foto riprodotta per gentile concessione di [11])
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Proprio la scarsa disponibilità di informazioni relative alla tossicità

dei materiali utilizzati ha generato la necessità di studiare la disso-

luzione di queste nanoparticelle, con l’obiettivo di avere informa-

zioni oggettive relative al loro grado di tossicità.

Lo studio da noi svolto ed i cui risultati vengono presentati in que-

sto lavoro, è stato incentrato sulla valutazione del potenziale di dis-

soluzione di nanoparticelle di carbonio e silicio da parte di una

soluzione fisiologica.

In opportuni becker sono stati disciolti in condizioni controllate e

mantenuti in agitazione costante per tutta la durata dell’esperimen-

to quantità predefinite di nanoparticelle di carbonio e silicio. Sulle

aliquote che di volta in volta venivano prelevate, sono state effet-

tuate misure di pH ed indagini volte a verificare il possibile aggre-

garsi o meno delle nanoparticelle attraverso misure con un granu-

lometro ottico ad alta risoluzione ed attraverso misure di assorbi-

mento ottico.

Il carbon black (CB) utilizzato per lo studio è di tipo commerciale,

ampiamente utilizzato nel campo industriale. In aggiunta ad altre

materie prime agisce come rinforzante o colorante ad esempio per

pneumatici, inchiostri da stampa, materie plastiche, rivestimenti

cavi elettrici. L’altro materiale nanostrutturato utilizzato è il silicio

poroso (PS) di tipo n 1 Ωcm, prodotto nei nostri laboratori. Si trat-

ta di un materiale relativamente nuovo, le cui applicazioni vanno

dall’optoelettronica, ai sensori di gas, alla microlavorazione del sili-

cio. La soluzione campione utilizzata per questo studio è una solu-

zione fisiologica di NaCl allo 0,9% (Industria Farmaceutica

Galenica Senese).

Sul carbon black nanostrutturato e sul silicio poroso nanostruttu-

rato sono state eseguite preliminarmente misure con un porosime-

tro a gas. La misura attraverso il metodo multipoint BET (Brunauer-

Emmett-Teller) consente di ricavare l’area superficiale specifica del

campione in oggetto e la relativa dimensione delle particelle nano-

strutturate che la compongono. Per il CB l’area superficiale misu-

rata è di 1.500 m2/g ed il raggio medio delle particelle di 12 nm.

Per il PS abbiamo un’area superficiale specifica di 450 m2/g e per

questo tipo di materiale, la dimensione tipica dello scheletro è del-

l’ordine delle centinaia di nm [15].

La preparazione delle soluzioni è avvenuta in una camera pulita

classe 100 presente nel nostro centro di ricerca ENEA (vedi Fig. 3),

in modo da lavorare in un ambiente controllato per evitare la con-

taminazione della soluzione con altre particelle inquinanti presenti

nell’aria sia durante la preparazione dei campioni, sia durante le

successive operazioni di prelievo delle aliquote, filtrazione e trasfe-

rimento in cuvette.

In un flacone di vetro con tappo a vite sono stati inseriti 500 ml

di soluzione fisiologica e 0,01 g di carbon black nanostruttura-

to. In un altro flacone sono stati inseriti altri 500 ml di soluzione

fisiologica e 0,15 g di silicio poroso tipo n. Entrambe le soluzio-

ni sono state mantenute in agitazione per tutta la durata dell’e-

sperimento per evitare, quanto possibile, la formazione di

aggregati e/o agglomerati.

Tab. 3 - Valori relativi alle misure di assorbimento ottico,
PH, e DLS con i relativi errori

Con il termine tossicità viene definita la capacità di provocare effet-
ti dannosi su organismi viventi da parte di un agente tossico quan-
do questo supera un certo livello di concentrazione. La tossicità di
una sostanza esterna all’organismo dipende dall’interazione della
sua struttura molecolare con le molecole biologiche dell’organismo
vivente. Due parametri fondamentali sono l’esposizione, cioè la
quantità di sostanza disponibile ad entrare nell’organismo e la
dose, cioè la quantità di sostanza che effettivamente entra nell’or-
ganismo.
Si parla di tossicità acuta per risposte che si manifestano in tempi
relativamente brevi e di tossicità cronica per risposte che si rendo-
no evidenti dopo tempi prolungati.
La misura della tossicità di una sostanza è l’individuazione della
concentrazione o della dose alle quali il composto tossico è capace
di produrre uno o più effetti su organismi tenuti in condizioni con-
trollate quali concentrazione del composto tossico e durata dell’e-
sposizione.

Tossicità

Tab. 4 - Valori relativi alle misure di assorbimento ottico,
PH, e DLS con i relativi errori

Tab. 5 - La tabella mostra che mentre il pH della
soluzione è sostanzialmente non correlabile nel tempo,
assorbimento ottico e dimensioni delle particelle lo
sono. In particolare mentre la dissoluzione è correlabile
al tempo sia per il CB che per PS, l’assorbimento ottico
lo è solo per CB
NC = dati non correlati C = dati correlati



Con una siringa, dalla soluzione campione, sono state prelevate

periodicamente e per circa 30 giorni delle aliquote di 2 ml di solu-

zione, filtrati attraverso filtri aventi una porosità di 0,2 µm ed inse-

riti in opportune cuvette di vetro.

Con un pHmetro ad elettrodo di vetro abbiamo rilevato i valori di

pH della soluzione campione e delle successive aliquote via via

prelevate. La grandezza delle particelle di carbonio e di silicio

nanostrutturato presenti in soluzione, D, è stata invece misurata

con un granulometro mediante tecnica DLS (Dynamic light scatte-

ring) in grado di misurare le dimensioni di particelle con diametro

compreso tra 0,6 e 6000 nm. Uno spettrofotometro a fibre ottiche

è stato infine utilizzato per misurare la variazione dei valori di assor-

bimento ottico dei campioni, A. Nelle Tab. 3 e 4 sono riportati i

risultati delle misure eseguite rispettivamente su carbonio nano-

strutturato e silicio nanostrutturato.

Per stabilire se esiste o meno una correlazione fra i dati ottenuti dalle

misure eseguite sulle rispettive aliquote di soluzione ed il tempo di

osservazione del fenomeno è stato applicato il criterio di consisten-

za di Birge [16]. In Tab. 5 sono

riportati i risultati dall’applicazio-

ne del test di Birge sui dati otte-

nuti dalle misure eseguite sia sul

campione contenente CB che

sul campione contenente PS.

Il test di Birge mostra che sia

per il carbonio nanostrutturato

che per il silicio, a parte un

aggiustamento iniziale, conte-

nuto nell’arco della prima gior-

nata, il pH relativo alle due solu-

zioni non varia nel tempo atte-

standosi rispettivamente a 5,4

per il campione contenente CB ed a 3,9 per il campione contenen-

te PS. Diverso è invece il comportamento dei 2 materiali nel

tempo, rispetto alla formazione di aggregati.

Il carbonio nanostrutturato in soluzione tende infatti ad aggregarsi

come si può vedere anche dal grafico in Fig. 5 dove sono riporta-

ti i valori delle misure eseguite con la tecnica DLS. Si parte da una

soluzione contenente particelle di circa 10-20 nm fino ad arrivare

dopo 30 giorni a particelle in soluzione con diametro di circa 140

nm. Il risultato dell’applicazione del test di Birge sui valori ottenuti

dalle misure evidenzia l’esistenza della correlazione tempo-dimen-

sione delle particelle che ci permette di affermare che le particelle

crescono in funzione del tempo. La linea solida in Fig. 5 rappresen-

ta il best fit lineare dei dati, il modello più semplice di crescita che

si può ipotizzare.

Con uno spettrofotometro a fibre ottiche è stata poi misurata la

variazione dei valori di assorbimento ottico della soluzione conte-

nente CB. I valori medi delle misure con la corrispondente barra

d’errore sono riportati in Fig. 6. I valori di assorbimento ottico della

soluzione contenente CB nel corso dell’esperimento restano com-

presi fra circa 19,5% e 24,5%. Il risultato dell’applicazione del test

di Birge su questa serie di valori (vedi Tab. 5) ci permette di affer-

mare che non esiste correlazione fra i dati. Il CB resta dunque pro-

babilmente insoluto pertanto i valori di assorbimento ottico non

aumentano né diminuiscono in funzione del tempo ma hanno piut-

tosto una variazione con un andamento del tutto casuale.

La situazione cambia per il silicio nanostrutturato in soluzione che

risulta invece essere solubile nella soluzione fisiologica. Come si

può vedere dal grafico dei valori medi delle misure di DLS, mostra-

to in Fig. 7, i valori delle dimensioni delle nanoparticelle di silicio

poroso nanostrutturato in soluzione diminuiscono nel corso dell’e-

sperimento dai circa 100 nm iniziali a circa 5 nm. Sul grafico sono

riportate anche le barre d’errore corrispondenti per ciascun valore.
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Fig. 4 - Le cuvette in vetro utilizzate per le misure

Fig. 5 - Valori medi delle misure granulometriche
eseguite sul campione contenente CB

Fig. 6 - Valori medi delle misure di assorbimento ottico
eseguite sul campione contenente CB con la
corrispondente barra d’errore
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Per alcuni valori le barre d’errore non sono evidenti. In questi casi

l’errore è contenuto nelle dimensioni del simbolo. Il risultato del test

di Birge conferma che esiste una correlazione fra tempo e dati

DLS: con il passare dei giorni le dimensioni delle particelle diminui-

scono grazie al fenomeno della dissoluzione.

Corrispondentemente, come possiamo vedere dal grafico mostrato

in Fig. 8 i valori di assorbimento ottico della soluzione aumentano

con il passare dei giorni. Ciò suggerisce che si ha il passaggio del

silicio poroso in soluzione con il relativo aumento della concentrazio-

ne nelle singole aliquote prelevate periodicamente. I risultati del test

di Birge stabiliscono l’esistenza della correlazione fra i dati ottenuti

dalla misura ed il tempo trascor-

so nell’esperimento. Infatti

come si può vedere dal grafico il

best fit lineare riportato in figura

ne mostra l’andamento.

Conclusioni
Nonostante si stiano sempre

più diffondendo prodotti com-

merciali a base di materiali

nanostrutturati, gli studi finora

pubblicati non consentono di

stabilire un collegamento diret-

to tra la dimensione della parti-

cella e la sua tossicità.

Questo studio presenta i risultati di una indagine volta a stimare il

potenziale di dissoluzione in soluzione fisiologica di nanosilicio e

nanocarbonio.

Viene dimostrato che le nanostrutture di silicio tendono a dissol-

versi in soluzione fisiologica. In questo senso esse mostrano un

minor grado di tossicità poiché l’organismo umano tende ad elimi-

narle attraverso i meccanismi naturali di dissoluzione. Al contrario

le particelle nanostrutturate in carbonio non mostrano alcun poten-

ziale di dissoluzione. Esse possono dunque tendere alla formazio-

ne di aggregati che accumulandosi potrebbero arrivare a livelli tali

da superare la soglia di tossicità negli organismi viventi.

ABSTRACTToxicity of Nanomaterials

Is there a public safety issue related to a mass scale usage of nano-materials? Unfortunately, there is not yet a clear answer to this question.

In this paper, we show that the major health impact of nanoparticles seems to be more related to the “material” properties than to its “nano”

dimension.

Fig. 8 - Nel grafico sono riportati i valori medi delle misure
di assorbimento ottico eseguite sul campione contenente
il silicio poroso e le corrispondenti barre d’errore.
L’assorbimento ottico aumenta linearmente col tempo

Fig. 7 - Valori medi delle misure DLS eseguite sul
campione contenente silicio poroso e le relative barre
d’errore. Come si vede la dimensione media delle
particelle diminuisce nell’andare del tempo


